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A. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania ogélne dotyczace
wykonania i odbioru robot remontowych w obiektach budowlanych.

Zakres stosowania ST

Przedmiotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét dotyczy branzy
budowlanej, sanitarnej i elektryczne,;.

Specyfikacja Techniczna uwzglednia normy panstwowe, branzowe, instrukcje
i przepisy stosujgce sie do robot oraz dokumentow okreslajgcych przedmiot
zamOwienia na roboty budowlane wydanymi przez Ministerstwo Infrastruktury.
Wymagania okreslone w normach panstwowych, branzowych, instrukcjach
I przepisach zwigzanych nalezy uwazac za integralng czes¢ Specyfikacji oraz nalezy
je czyta¢ w potgczeniu ze specyfikacja.

Okre $lenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.3.1. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktoéry jest trwale

zZwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegroéd budowlanych
oraz posiada fundamenty i dach.

1.3.2. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace

polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie Ilub rozbidrce obiektu
budowlanego.

1.3.3. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie

budowlanym robdét budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego,
a niestanowigcych biezgcej konserwaciji.

1.3.4. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé¢ urzgdzenia techniczne

zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym
stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki.

1.3.5. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzeh, w ktorej prowadzone sg

roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

1.3.6. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to

rozumie¢ tytut prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.3.7. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik robot, protokoty odbiorow

czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji
obiektu, ksigzke obmiarow.

1.3.8. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa

w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a). obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b). bezposredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedgcy w dyspozycji zaktadu
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gorniczego.

1.3.9. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.3.10. wkasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.3.11. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania
lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu, jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.3.12. organie samorzgdu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéow (Dz.U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn.
zm.).

1.3.13. opfacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.

1.3.14. kierowniku budowy — osobe wyznaczong przez Wykonawce robot, upowazniong
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszacg ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.3.15. rejestrze obmiarow — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.3.16. laboratorium — nalezy przez to rozumieC laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robot.

1.3.17. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

1.3.18. odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone —
Z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo (zgodnie ze sztukg
budowlang) dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.3.19. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.3.20. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczego6towych specyfikacjach technicznych.

1.3.21. inspektorze nadzoru inwestorskiego — o0sobe posiadajgcg odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej Inwestor
powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
Inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot,
bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze
gotowego obiektu.
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1.3.22. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych (innych) aspektow interesu wspoélnego, jakie majg spetiaé
roboty budowlane.

1.3.23. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC), jako ,standardy europejskie” (EN) lub ,dokumenty harmonizacyjne”
(HD), zgodnie z og6lnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

1.3.24. przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczego6towym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegoétowy opis oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych  robot
podstawowych.

1.3.25. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robot.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz gce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, przekaze dziennik budowy i dwa komplety ST.

1.4.2. Dokumentacja powykonawcza
Przekazana dokumentacja powykonawcza ma zawieraé opis, czes¢ graficznag,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczego6towych warunkach
umowy,

1.4.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija
Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty
w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie mo ze wykorzystywa € btedow lub opuszcze n w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi € Inspektora
nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg byCc zgodne
z dokumentacja.
Wielkosci okreslone w dokumentacji bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.
Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne
z dokumentacjg i majg wptyw na niezadowalajgca, jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane
i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia

zabezpieczajgce, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,

ze jest wigczony w cene umowna.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca

bedzie:

a). podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisoOw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokoét terenu
budowy,

b). bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej,
a wynikajgcych ze skazenia, halasu Ilub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do ww. wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegodlny wzglad na:
a). lokalizacje sgsiednich budynkow mieszkalnych,
b). srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
— mozliwoscig powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacC sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0séb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowal, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie sie stosowac¢ do ustawowych ograniczenh obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatdw i wyposazenia na i z terenu przylegtego do terenu robot.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
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socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0séb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty
i urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére w jakikolwiek sposéb sg zwigzane
z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow
i wytycznych podczas prowadzenia robot, np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagahn prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

2.2.

2.3.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce,
zamawiania materialdw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST
w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robot.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych (SST) - branzowych.

Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom jako sciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem
I niezaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedag
one potrzebne do rob6t, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty
swojg, jakosc¢ i wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatdw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Uzytkownikiem i Inspektorem nadzoru.

Srona7z19



3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do
robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia, jakosci lub
projekcie organizacji robo6t, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z SST
i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.
Sprzet bedgcy wiasnosciga Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:
Plan bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

4.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z kosztorysem ofertowym, wymaganiami ST, PZJ, oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

5.1. Zasady kontroli, jako $ci robét
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych
materiatow.

5.2. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a). posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepisOw i informacji o ich istnieniu
zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

b). posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma,

— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w ppkt. a i ktore
spetniajg wymogi SST,

c). znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWIA
21998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do rob6t bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Materialy, ktére nie spetniajg ww. wymagan bedg odrzucone.
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5.3. Dokumenty

5.3.1. Dziennik robét

Dziennik robot jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce

w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika rob6t spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyc

przebiegu roboét, stanu bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony

budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym,

bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone

kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora

nadzoru.

Do dziennika robot nalezy wpisywac¢ w szczegdélnosci:

a). date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

b). terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robot,

C). przebieg robadt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

d). uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e). daty zarzagdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

f). zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw robot,

g). wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

h). inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika robét bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru w celu ustosunkowania sie do nich.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika robot Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

5.3.2. Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot.
Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w ST.

5.3.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 5.3.1.- 5.3.2.
nastepujgce dokumenty:
a). protokoty przekazania terenu budowy,
b). protokoty odbioru robot,
c). plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.3.4. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru
| przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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6. OBMIAR ROBOT

6.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
roboczych przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiarow.
Kazdy btgd Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilo $ci robét podanych
w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od
obowi gzku uko nczenia wszystkich rob6t. Bledne dane zostang poprawione, wg
ustalen Inspektora nadzoru, na piSmie. Obmiar gotowych robo6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu pfatnosci na rzecz Wykonawcy
w czasie okreslonym w umowie.

6.2. Zasady okre slania ilo $ci robo6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
i kosztorysowej i przedmiarze robot.

6.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom:
a). odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b). odbiorowi czesciowemu,
c). odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
d). odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
e). odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ul egajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbiér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolinego
postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgloszenia wpisem do dziennika rob6t i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.
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Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST
I uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbidr cz esciowy
Odbiodr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (ko nhcowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika robot.
Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot.
Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (korncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce

dokumenty:

a). dzienniki robot i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

b). deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia
jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja

w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego

robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg

zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja

I stwierdzi ich wykonanie.

7.5. Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu r  ekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnia sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.
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Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,Odbi6r
ostateczny robét (koncowy) robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za

jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Srona12z19



B. ROBOTY BUDOWLANE

1.

4.

WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét remontowych w budynku KGP przy ul. towickiej 14 w
Warszawie.

. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonywanych robdét i ich zgodnosé
z umowg i warunkami okreslonymi w zatgcznikach do umowy.

Zakres rzeczowy robdét nalezy wykona¢ zgodnie z oferta, umowa i Specyfikacja
Istotnych Warunkéw Zamaowienia,.

. WARUNKI DOTYCZACE DOPUSZCZENIA DO ZASTOSOWANIA MATERIALOW

BUDOWLANYCH ORAZ WARUNKI ODBIORU.

Warunki, jakim powinny odpowiadaé, jakim powinny odpowiadaé¢ materiaty planowane
do uzycia przy realizacji robo6t zostaly opisane, w pkt. 2 czesci ogdélnej Specyfikacji
Technicznej

CZESC SZCZEGOLOWA WARUNKOW WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

4.1. Roboty rozbiérkowe

Zakres prac:

- demontaz podtdg i posadzek,

- demontaz oktadzin schodow,

- demontaz wyposazenia tazienek,

- demontaz rynien i rur spustowych,

- rozbidrka posadzek tarasow,

- skucie tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych.

Rozbiorki i demontaze nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szczegdélnych srodkow
ostroznos$ci zgodnie z przepisami BHP dla robot rozbiérkowych z zastosowaniem
podstemplowan rozbieranych elementéw, ktére tego wymagaja.

Prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu narzedzi niepowodujgcych
drgan. Sprawdzenie prawidlowosci demontazy i rozbiorek nalezy prowadzic¢
systematycznie w czasie wykonywania rob6ot wg. narzuconych wymagan. Materiaty
z rozbidérki mozna przewozi¢ samochodami skrzyniowymi lub samowytadowczymi.

4.3 Stolarka i slusarka drzwiowa.

Zakres prac:
- wymiana drzwi wewnetrznych.

Wymiary, kierunek otwierania drzwi musi by¢ zgodny ze stanem istniejgcym.
Kolorystyka drzwi zgodna z drzwiami.

Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng. Szczeliny miedzy
oscieznicg a Sciang wypetni¢ materiatem izolacyjnym.

4.4 Posadzki

Warunki przystgpienia do robot:
Przed przystgpieniem do uktadania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:
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a). wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy,

b). roboty instalacji centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych,

c). wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami
naprawczymi.

Wykonanie podtoza:

Podtoza pod wyktadziny moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.

Podklady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu, co najmniej klasy B-20 i
grubosci minimum 50 mm.

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum
12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.

Wykonanie wyktadzin:

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot wykiadzinowych nalezy przygotowaé
wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowaé¢ wyktadziny wedtug
odcieni oraz rozplanowaé¢ sposob uktadania. Nalezy stosowac¢ kleje do wyktadzin PCW
lub wyktadzin dywanowych (w zaleznoéci od rodzaju wyktadziny). Wszystkie tgczenia
wyktadzin PCW spawac celem uzyskania jednolitej posadzki.

Montaz:

- Przycig¢ wyktadzine zgodnie z ksztattem podioza. Przyklei¢ wykifadzine na calej
powierzchni i walcowa¢ watkiem o wadze ok. 70 kg. Po 30 min. walcowac
w przeciwnym kierunku.

Klej nalezy uzywac¢ doktadnie wg. instrukcji producenta. Nalezy go naktada¢ packag
z zgbkami w ksztalcie litery V, o wysokosci zgbkéw 1,5 mmi rozstawie 5 mmm.
Klejenie i walcowanie musi odbywac sie w trakcie wigzania kleju, aby unikng¢ efektu
przebijania przez wyktadzine sladow po nakfadaniu kleju packa.

Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zostaé przyciete. tgczenia powinny
przebiega¢ réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unika¢ tgczen w wejsciach.
Wszystkie tgczenia wyktadzin PCW nalezy sfrezowaé na 2/3 grubosci a nastepnie
spawac¢ sznurem do spawania. Po spawaniu scig¢ nadmiar sznura. Po zakonczeniu
montazu wyktadziny nalezy zamies¢ i odkurzy¢. Z wykladzin usung¢ wszystkie
zabrudzenia i klej.

4.5. Roboty malarskie

Do wykonywania robot malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu

poprzedzajgcych rob6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod

malowanie i kontroli materiatow.

Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywac po:

a).catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia
armatury oswietleniowej (gniazdka, wytgczniki itp.),

b). wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

c). catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki,

Drugie malowanie mozna wykonywac po:
utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wykladzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przysciennych i cokotow,

Wymagania dotyczgce podtozy pod malowanie:

a). Beton
Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajgcych grudek zwigzanego betonu.
Wystajgce Iub widoczne elementy metalowe powinny by¢é usuniete lub
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zabezpieczone farba antykorozyjna. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu
powinny by¢ naprawione zaprawa cementowa lub specjalnymi mieszankami, na
ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ poditoza betonowego - w zaleznosci od rodzaju farby, ktorg wykonywana
bedzie powtoka malarska.

Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odtluszczona.

b). Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-
10100.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia
zaprawg i zatarte do rownej powierzchni.
Powierzchnia tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy,
tluszczu, wykwitow solnych).
Tynki malowane uprzednio farbami powinny byé oczyszczone ze starej farby
i wszelkich wykwitow oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia
tynkéw nie powinna wykazywaé sladow starej farby ani pylu po starej powtoce
malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa. Wystajgce
lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

c) Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

d). Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:
w temperaturze nie wyzsze] niz 25T, z dodatkowym zastrze zeniem, by
temperatura podioza nie przewyzszyta 20C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).
Roboty malarskie mozna rozpoczac, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod
malowanie nie przekracza wartosci okreslonych dla danej farby. Prace malarskie na
elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wiekszej niz 80 %.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy
zapewnic¢ odpowiednia wentylacje.
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy
prowadzi¢ z daleka od otwartych zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujgcych
iskrzenie i moggcych by¢ zrédtem pozaru.
Elementy, ktére w czasie robdét malarskich mogg ulec uszkodzeniu Ilub
zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyc i ostoni¢ przed zabrudzeniem farbami.
Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb.
Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych

Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byc¢:

* niezmywalne przy stosowaniu srodkow myjacych i dezynfekujgcych, odporne na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na deemulgacje,

« aksamitno-matowe lub posiadac nieznaczny potysk,

* jednolitej barwy, rownomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta

i dokumentacja projektowa,

bez uszkodzen, przeswitdw podtoza, sladow pedzla,

bez ztuszczen, odstawania od podioza oraz widocznych tgczen i poprawek,

* bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajgcych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powloki odpowiadajgcg rodzajowi faktury
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pokrywanego podioza.

Wymagania w stosunku do powiok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach

zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozciehczalnych woda.

Powtoki te powinny byc:

* odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym, tarcie na sucho i na
szorowanie,

* bez uszkodze, smug, plam, przeswitow i sladow pedzla,

* zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy
I potysku.

Dopuszcza sie chropowatos¢ powloki odpowiadajgcg rodzajowi faktury

pokrywanego podioza.

Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sg nieznaczne miejscowe
przeswity podtoza.

Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

* spekan,

* luszczenia sie powtok,

» odstawania powtok od podtoza.

Wymagania w stosunku do powilok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami

modyfikujgcymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach

mineralno-organicznych.

Powtoki z farb mineralnych powinny:

e roéwnomiernie pokrywa¢ podtoza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

* nie Scierac sie i nie obsypywac przy potarciu miekkg tkaning bawetniang,

e nie mie¢ sladow pedzla,

e w zakresie barwy i potysku byé zgodne z wzorcem producenta oraz
dokumentacja projektowa,

e byC odporne na zmywanie woda (za wyjgtkiem farb wapiennych i cementowych
bez dodatkow modyfikujgcych),

e nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:

¢ na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w
miejscach napraw tynku po

e hakach rusztowan, o powierzchni kazdego z nich nieprzekraczajgcej 20 cm2,

e chropowato$¢ powtoki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,

e odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dlugosci na liniach styku
odmiennych barw,

e Slady pedzla na powtokach jednowarstwowych.

Wymagania w stosunku do powilok z lakierow na spoiwach zywicznych

wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych.

Powtoka z lakierow powinna:

* miec jednolity w odcieniu i potysku wyglad zgodny z wzorcem producenta i
dokumentacja projektowa,

* nie mie¢ S$ladéw pedzla, smug, plam, zaciekdéw, uszkodzen, pecherzy
| zmarszczen,

* dobrze przylegac do podtoza,

* miec¢ odpornosc¢ na zarysowania i wycieranie,

* miec¢ odpornos¢ na zmywanie woda ze srodkiem myjgcym.
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e). Badania w czasie odbioru robot:
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione
zostaly wszystkie wymagania dotyczace wykonanych rob6t malarskich,
w szczegolnosci w zakresie:
* zgodnosci z dokumentacjg przetargowa,
» jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,
* prawidtowosci przygotowania podiozy,
e jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robot pomocne mogg by¢ wyniki badan
dokonanych przed przystgpieniem do robo6t i w trakcie ich wykonywania.

Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14
dniach od zakonczenia ich wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej
+5C i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza nieprzekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
e sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego,

e sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
e sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
e sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

e sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

» sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiem nieuzbrojonym w sSwietle
rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,

e sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne
pocieranie jej powierzchni welniana lub bawetlniana szmatka w kolorze
kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie,
jezeli na szmatce nie wystgpity slady farby,

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

* na podiozach mineralnych i mineralno-wtdknistych — przez wykonanie skalpelem
siatki naciec prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone
a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki;

» przyczepnos$¢ powiloki nalezy uznac¢ za dobra, jezeli zaden z kwadracikow nie
wypadnie,

* na podiozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN
ISO 2409:1999,

4.6. Sufity podwieszane
Przed przystgpieniem do wykonywania sufitow podwieszanych powinny byc¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe.
Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone
Z gruzu i odpadéw.
Pomieszczenia powinny by¢ suche i przewietrzone.

4.7. Roboty inne
Kolorystyka szaf wn ekowych, obuddéw kaloryferow i listew ochronnych zgo dna
z dotychczasow 3.
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5. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z

pozn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

Rozporz gdzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i1 formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. —w
sprawie ogollnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, p0z.1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjne] oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I,
I, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.
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Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

PN-EN 13813:2003 Podkiady podtogowe oraz materialy do ich wykonywania.
Terminologia.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw.

PN-85/B-04500  Zaprawy  budowlane. Badania cech  fizycznych i
wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materialty budowlane. Woda do betonow i zapraw.
PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakos$ci.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkow. Wymagania i badania.
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki nacig¢.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe
na wewnetrzne sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkilowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobkowej do betonu, w tym wody odzyskanej
Z procesow produkcji betonu.

PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.
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